- EXEMPLOS DE APLICAGAO -

1- Camada final de pavimento

2, 3 et 9 — Camada regularizadora
4 et 6 — Betao leve de corkGRAN
(Broken) 2/14 ou Gran 2/5 F

5 - Parede

7 — Tubagens

8 — Betao

1 - Parede

2 — corkGRAN
(Broken 2/14)
solto

Nota:
O envidracado é meramente ilustrativo
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